ITC

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.

tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
ZKUSEBNi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVIi

vystavuje

ATEST
¢. 472115056-01

na vzorek:
LDPE folie modra a transparentni a
jednoduché vyrobky z ni (pfifezy, sacky, pytle)
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

zakaznik:
Obaly Javiirek s.r.o., Brnénska 420, 664 82 Ri¢any, Ceska Republika
IC: 02471922

Vyhodnoceni stanovenych parametra vzorku:

Hodnocené technické parametry uvedené na stranach 3 az 11 tohoto atestu vyhovuiji hygienickym pozadavkim

na vyrobky z plasti danym VyhlaSkou Ministerstva zdravotnictvi Ceské republiky &. 38/2001 Sh. o

hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znéni pozdéjsich predpis(, a

Nafizenim komise (EU) &. 10/2011 z 14. ledna 2011 o materidlech a pfedmétech z plastli uréenych pro styk

s potravinami, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Podminky kontaktu:

e kontakt po dobu az 30 dnli pfi teplotach do 40°C

o vdechny doby skladovani za podminek uchovani v chladu a ve zmrazenem stavu véetné podminek plnéni za
tepla a/nebo zahtati az na 70 °C < T < 100 °C po maximalni dobu t = 120/2*((T-70)/10) minut

o kontakt se viemi typy potravin s vyjimkou kyselych potravin, pomér: 60 cm? plochy vyrobku/100 g (ml)
a vice potraviny

Hodnoceny vzorek spliiuje pozadavky na limitni_hodnoty pro migraci latek omezenych specifickym migraénim

limitem (SML):

e dle piilohy | Nafizeni komise 10/2011: viz str. 2

o dle piilohy | Nafizeni komise 10/2011: primarni aromatické aminy

o dle piilohy Il Nafizeni komise 10/2011: kovy a primarni aromatické aminy

Hodnoceni NIAS (nezamérné pfidané latky): viz str. 2

Hodnoceny vzorek spliiuje obecné pozadavky dané €lankem 3 Nafiizeni Evropského parlamentu a rady

1935/2004 o materialech a pfedmétech uréenych ke styku s potravinami.

Atest byl vystaven na zakladé dokumentl: ZPAL ¢ 472115056-01 vydaného-" d{ne 15. 3. 2022 a ZPAL ¢&.
472111880-01 vydaného dne 31. 1. 2019, dokumenty byly.vydané Institutem pro festqvani a certifikaci a.s. Zlin.

\ LAB
Datum vystaveni: 16. 03. 2022 To“’%ﬂ Q‘?,q)

Platnost atestu do: 31.03. 2025

sonek, Ph.D.
ebni laboratof

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace: cx
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému. —
2. Alest zistdvé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vi Q%f&'gegﬁfp;
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky néarodnich nebo EU legislativnich pfedpisi, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 1 (celkem 14)
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ITc

ATEST
¢. 472115056-01

na vzorek:
LDPE folie modra a transparentni a
jednoduché vyrobky z ni (pfifezy, sacky, pytle)
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Hodnocené vzorky spliiuji pozadavky na limitni_hodnoty pro migraci latek omezenych specifickymi
miqraénimi limity (SML) dle pfilohy | Nafizeni komise 10/2011 (dle informaci z dodané dokumentace):

e Tajna latka &. 1, SML= 6 mg/kg
e Tajna latka &. 2, SML= 0,05 mg/kg
e Tajna latka ¢. 3, SML=6 mg/kg

Hodnoceni NIAS (nez&amérné pridané latky):
Prijaté vzorky byly podrobeny screeningové analyze NIAS ve hmoté vzorku a nasledné analyze
po migraci do 95% ethanolu.
Nésledujici latka byla ve vzorku identifikovana a kvantifikovana po migraci do 95% ethanolu:
o 2 4-di-tert-butylphenol = Arvin 4, CAS €. 96-76-4

VEechny latky splnily pozadované limitni hodnoty. Vysledky jsou uvedeny na stranach 10 a 11 tohoto
atestu.

Obr. 1: Vzorek &. 472115056/01 dodany ke zkouskam
wl

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Afest ziistivé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiali a norem nebo pfislusnych
predpistl, avéak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 2 (celkem 14)
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ATEST
&. 472115056-01

na vzorek:

LDPE folie modra
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Stanovené hodnoty:

Identifikace a stanoveni nizkomolekularnich slozek metodou TD-GC-MS

(vysledky prevzaty z ZPAL &. 472115056-01)
Nazev latky * CAS &islo | FCM&. Komentdf <
C16— C1s mastné kyseliny 2 A 9,10 latka uvedena v pfiloze |; bez SML
Erukamid 112-84-5 271 latka uvedena v piiloze |; bez SML
R o : ¥ NIAS, degradaéni produkt aditiv,
2-dtontuntisndl =Anind| | | €090 | | ¢ ||| [ seiSMEcabmatg? |

Poznamky k tabulce:

1) identifikované latky jsou vychozimi latkami produktu nebo jejich degradacénimi produkty, shoda
hmotnostnich spekter identifikovanych latek se spekiry pouZzité databaze se pohybuje v
rozsahu (70 — 95) %

2) pouzitou metodou nelze lépe identifikovat

3 Jatka neni uvedena v seznamu povolenych latek dle vyhlasky &. 38/2001 Sb. a pfiloze | k Nafizeni
komise (EU) 10/2011; odvozeny specificky migracnf limit (SD-SML) latky byl vypoéitan na zakladé
hodnoty denniho tolerovatelného pifjmu TDI pro danou latku odvozené a uvefejnéné Evropskou
asociaci pro stabilizatory a antioxidanty (ELISANA) — ,Arvin substances — Safety evaluation®;
dodrzeni limitu bylo ové&feno a vysledky jsou uvedeny v tabulce na str. 19 tohoto atestu

CAS &. = &islo v rejstiiku Chemical Abstract Service (CAS)

FCM &. = material uréeny pro styk s potravinami — jedine¢né identifikacni &. latky

piloha | = piiloha | k Nafizeni Komise (EU) 10/2011 v platném zné&ni — seznam povolenych latek
SML = specificky migraéni limit

SD-SML = odvozeny specificky migra¢ni limit

NIAS = nezamérné pfidavana latka (non-intentionally added substance)

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Afest zostavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materigll a norem neho pfislusnych
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dals$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 3 (celkem 14)
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ATEST
&. 472115056-01

na vzorek:

LDPE folie modra
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Hodnoceni organoleptickych vilastnosti
(vysledky prevzaty z ZPAL &. 472115056-01)

ISR S — S = s s

A dr:i‘:“;;‘ﬂgﬁ’taktu | Prevafena pitna voda, (40£2) °C / 48 h
- Hodrotitel B - Jednotka' =1 - Poelt o1 1 or o oz R o
I 1 stupeit | 2 (chemicky) 2 (chemicka)
2 stuperi ‘ 1,6 _ 2,5 (chemicka)
3 stupefi 2 (plastovy) 2 (plastova)
4 stupen | 1,5 2,5 (aromaticka)
1B stupe | 1,5 15
6 stupeni 3 (chemicky) 3 (chemicka)
Pramér ~ stuped | 2 g s 2 )

Poznamky k tabulce:

Stupnice pro hodnoceni cizorodého pachu a chuti:

0 = pach nebo chut neni postifehnutelny

1 = pravé postiehnutelny pach nebo chut (je velmi tézke je definovat)
2 = slabé& postiehnutelny pach nebo chut

3 = jasné& postiehnutelny pach nebo chut

4 = silny pach nebo chut

Dle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 nesmi vyrobky (materialy) zpusobit
zhoreni organoleptickych vlastnosti potravin. Vyrobek se povazuje za vhodny pro styk
s potravinami, je-li dosaZeno stupné od 0 do 2,5.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest zistdvd v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouzitych materidli a norem nebo pfisiusnych
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i pozadavky narodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbyiné k posouzeni shody s témito piedpisy
Strana 4 (celkem 14)



ITE

ATEST
¢. 472115056-01

na vzorek:

LDPE folie modra
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Vysledky zkousek celkové migrace
(vysledky prevzaty z ZPAL ¢. 472111880-01)

- s e e [ o T N T T M
it
ST L Em_ui_arlt i, j’edhf)_tta Jednotlivé vysledky| Pramér tolerance ?)| I:"_mt
. ,
220/:26;?20,'“%0 dni MEOMT || $O8 FORETIe 1) | T 1 =

e romesans S

Poznamky k tabulce:

1) symbol ,<* znamena méné nez limit kvantifikace metody (LOQ)

2) analyticka tolerance; dle CSN EN 1186-1, &lanek 12.3

3 limitnl hodnota dle vyhlasky &. 38/2001 Sb., v platném znéni a dle Nafizeni Komise (EU) &. 10/2011,

v platném zné&ni

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkouSenému.
2. Atest zistavé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouzitych materidli a norem nebo pfisludnych
predpisti, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisti, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito piedpisy
Strana 5 (celkem 14)



¢. 472115056-01

®

ITG

ATEST

na vzorek:

LDPE folie modra
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Vysledky zkousek specifickych migraci kovii -
specifické migrace do potravinového simulantu B - 3% kyseliny octové, (40£2) °C / 10 dni
(vysledky prevzaty z ZPAL &. 472115056-01)

——

mer e

—

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.

1.
2.

3

Atest zOstéavé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouZitych materidli a no :
predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nen

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito piedpisy

Strana 6 (celkem 14)

B Prvek ~Jednotka " | Vysledek méfeni? | Nejistota Limit 9
Antimon Sb mg/kg < 0,005 - max. 0,04 |
Baryum Ba - mag/kg 0,18 0,04 max. 1
Hlinik Al mg/kg <0,10 - max. 1
Kobalt Co mg/kg < 0,005 - max. 0,05
Lithium Li markg < 0,01 - max.0,6 |
Mangan Mn mg/kg < 0,01 - max. 0,6
Méd Cu ma/kg < 0,05 - max. 5

- Nikl Ni mg/kg <0,01 - max. 0,02
ZinekZn mg/kg <0,10 - max. 5 b
Zelezo Fe mg/kg <010 - max. 48 3
Europium Eu mg/kg < 0,001 - max. 0,05

| Gadolinium Gd mg/kg < 0,001 - max.0,06 |
Lanthanum La mg/kg < 0,001 - max. 0,05

Terbium Tb malkg < 0,001 y max. 0,05 |

' Suma Lanthanoid(i mgrkg < 0,004 - max. 0,05 ;
Arsen As _ mg/kg < 0,001 - N.D. (0,01) 77

| Kadmium Cd b mg/kg < 0,001 - N.D. (0,002)

 Chrém Cr mg/kg < 0,005 - N.D. (0,01)
Olovo Pb mg/kg < 0,005 - N.D.(0,01) |
Rtut Hg mg/kg < 0,002 - N.D. (0,01)
Draslik K ma/kg <50 - -8 7

Hor¢ik Mg mg/kg <5,0 - -9
Sodik Na ~ mg/kg <10,0 - -9 i

vapnikCa | mgkg | <50 | - -5




ITC

ATEST
&. 472115056-01

na vzorek:

LDPE folie modra
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Poznamky k tabulce:

) vyjadieno v mg prvku na kg simulantu potravin

2 symbol ,<“ znamena méné nez detekeni limit metody

3 rozéifena nejistota méieni pro koeficient rozéifeni k = 2, coZ pro normalini rozdeéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

4 |imitni hodnota dle Nafizeni Komise (EU) &. 10/2011 v platném znéni

5 na migraci se vztahuje ¢l. 11 odst. 3 a &lanek 12 Nafizenl komise (EU) 10/2011 v platnem znéni

N.D. = nedetekovatelné; limit detekce uveden v zavorce

Vysledky zkousek specifickych migraci primarnich aromatickych amint dle
pFilohy | k Nafizeni Komise (EU) 10/2011 -
specificka migrace do potravinového simulantu B: 3% kyseliny octové, (40£2)°C /10 dni
(vysledky prevzaty z ZPAL &. 472115056-01)

B . e —— ———— - = - —— e —————

Primarni aromaticky amin | cag g | Jednotka " | Vysledek? |Nejistota|  Limit?

(PAA)

Bisd-aminophenylsuiphon | 80080 | mghkg | <0005 | - | max5 _
2-Ami_nobenzar_r_1jd 88-68-6 | mg/kg | <0,005 - max. 0,05 |
1,3-Phenylenediamin 108-45-2 mg/kg < 0,002 - max. 0,002
4,4'-Methylenebis(3-chloro-

106246-33-7 mg/kg < 0,005 - max. 0,05

| 2,6- diethylanilin)

Poznamky k tabulce:

1) vyjadieno jako mg slougeniny na kg simulantu potravin

2 symbol ,<" znamena méné nez detekeni limit metody

3) limitni hodnota dle Nafizeni Komise (EU) &. 10/2011 v platném znéni, pfiloha |

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zustavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiélt a norem nebo pfisiusnych
predpisu, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 7 (celkem 14)



ITC

ATEST
C. 472115056-01

na vzorek:

LDPE folie modra
(materi4l LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Vysledky zkousek specifickych migraci primarnich aromatickych amind (PAA) dle
piilohy Il k Nafizeni Komise (EU) 10/2011 - 3% kyselina octova, (40%2) °C / 10 dni
(vysledky prevzaty z ZPAL &. 472115056-01)

pe 2emzar 4o e etaE Eetoume mamaesd pre o wEE e S e T e v e e e STy b

Primarni aromaticky amin (PAA) CAS & |Jednotka "|Vysledek 2| Nejistota | Limit 3
PAA uvedené pod polozkou 43 Apendixu 8 Pilohy XVII k nafizeni REACH
| 4-Amino-biphenyl M 92-67-1 mglkg | <0,002 = LN |
Benzidin ] 92-87-5 mg/kg < 0,002 - N.D.
4-Chlor-o-toluidin 95-69-2 mg/kg < 0,002 - N.D.
2-Naphthylamin ) 91-59-8 ma/kg < 0,002 - N.D.
o-Aminoazotoluen | 97-56-3 mg/kg < 0,002 | 2 N.D.
2-Amino-4-nitro-toluen ] 99-55-8 mg/kg < 0,002 - N.D.
p-Chlor -anilin 106-47-8 ma/kg < 0,002 i N.D.
2,4-Diamino-anisol | 615-05-4 mg/kg < 0,002 - | ND. |
4 4'-Diamino-diphenylmethane 101-77-9 ma/kg < 0,002 - N.D. |
_3_,3‘—Dich|or~benzidin 91-94-1 mg/kg | <0,002 - N.D.
3,3-Dimethoxy-benzidin - 119-90-4 mg/kg <0,002 | - | ND. |
3,3'-Dimethyl-benzidin 119-93-7 mg/kg < 0,002 - N.D.
3,3'-Dimethyl-4,4'- diaminodiphen 838-88-0 mglkg < 0,002 IE " ND.
p-Keresidin 120-71-8 | mghkg | <0002 | - | ND. |
i4'—Methern-bis(2—chIoranilin) | 101-14-4 mg/kg < 0,002 - N.D.
4,4'-Oxy-dianilin 101-80-4 mg/kg <0,002 G N.D.
4,4"-Thio-dianilin 139-65-1 mgkg | <0,002 | [& ~ ND.
o-Toluidin ) | 95-53-4 mglkg | <0,002 - N.D.
2,4-Toluenediamin | 95-80-7 mg/kg <0,002 - N.D.
3,4,5—Trimethyl-aniline y 137-17-7 mg/kg < 0,002 - N.D.
o-Anisidin | ! 90-04-0 mg/kg < 0,002 - N.D.
o-Aminoazobenzen _ ~ 60-09-3 mg/kg <002 | = N.D.
[ I ' ~ Ostatni PAA neuvedené v REACH ' j ]l
Ostatni detekované PAA 4 - PAA nedetekovany 9 e 0]
SumadetekovanychPAA | | mokg | - | '

Podminky pouZiti Atestu a souvissjici informace:

1. Afest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouseneému.

2. Alest zistévé v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouZitych materiél(l a nore
predpist, avéak nejdéle do data platnosti Atestu. -

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST ne
dokumenty nezbyiné k posouzeni shody s témito pfedpisy

Strana 8 (celkem 14) 2, > e .(\.\{3:; _'
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Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:

®

fye

ATEST
¢. 472115056-01

na vzorek:

LDPE folie modra
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Poznamky k tabulce:

1)
2)
3)
4)

5)

vyjadreno jako mg slougeniny per kg simulantu potravin

symbol ,<" znamena meéné nez limit detekce analytické metody.

limitni hodnoty dle Nafizeni komise (EU) 10/2011 v platném znéni

screening byl proveden pro tyto PAA: CAS ¢. 05-68-1, CAS &. 87-62-7, CAS ¢&. 2243-62-1, CAS &.
62-53-3, CAS &. 95-51-2, CAS ¢&. 108-42-9, CAS ¢&. 106-49-0, CAS &. 106-50-3, CAS ¢&. 823-40-5,
CAS &. 121-69-7, CAS &. 6582-52-1, CAS &. 1208-52-2, CAS ¢. 6358-64-1, CAS ¢. 95-82-9, CAS
&. 94-70-2, CAS ¢&. 2835-68-9, CAS &. 81-16-3, CAS &. 88-44-8, CAS C. 49564-57-0, CAS &. 95-
23-8, CAS &. 132-32-1, CAS &. 95-54-5, CAS ¢. 67014-36-2, CAS €. 156-43-4, CAS ¢. 90-41-5
LOD (limit detekce) jednotlivych PAA je 0,005 mg/kg

REACH = Nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1907/2006
N.D. = nedetekovatelné; limit detekce 0,002 mg/kg

1.
2

3

Vysledky migrace barvy
(vysledky prevzaty z ZPAL ¢&. 472111880-01)

Simulant Jednotka Vysledek zkousky Pozadavek “
10% etanol popis bez migrace 1
Olivovy olej popis bez migrace 1)

Poznamky k tabulce:

1) dle Resoluce AP (89)1; BfR IX a Vyhladky Ministerstva zdravotnictvi & 38/2001 Sbh.
v platném znéni musi byt barva ve vyrobku pevné zakotvena a nesmi dochézet k jejimu
pfenosu do potravin

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenemu.
Afest ziistavd v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiéli a norem nebo pfislusnych
predpist, avéak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dal§l poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy

Strana 9 (celkem 14)
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ATEST
¢. 472115056-01

na vzorek:

LDPE folie modra
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Vysledky zkous$ek specifickych migraci latek omezenych SML dle dokumentace

Nazev latky, CAS &., Ref. &. JednotkaV |vysledek méieni?|  Limit 3

" PE == — e i e 4

B e ——— e e = B S = e

Specifické migrace do 10% etanolu, (40£2)°C / 10 dni

Tajna latka &. 19 =7 mg/kg <1 max. 6

Tajna latka &. 2 9) ‘ mgkg | < 0,01 ~max. 0,05

Tajna latka¢. 3% | mokg ] <03 _max. 6
Specifické migrace do 95% etanolu, (40£2)°C / 10 dni

TI'a_jrié latka &. 14 E ' mg/kg i b= 7 max.6

Tajna latka €. 2 5 mg/kg < 0,01 max. 0,05

Tajna latka &. 3 5 1 mglkg <03 max. 6

Specifické migrace do izooktanu, (20£2)°C I 2 dny

Tajné latka 8. 19 7 mglkg <1 ‘max. 6
Tajna latka . 2 9 | mglkg <0,01 max. 0,06
Tajnélatka 6.8 | mokg _ %038 |  max6

Poznamky k tabulce:

1 vyjadfeno v mg latky na kg simulantu

2 symbol ,<" znamena méné nez detekéni limit metody

3 Jimitni hodnota dle Nafizeni Komise (EU) ¢. 10/2011 v platném znéni, pfiloha | a dle Vyhlasky
MZd CR &. 38/2001 Sb. v platném znéni, pfiloha &. 3

4 vysledky prevzaty z ZPAL &. 472115056-01

5 vysledky pievzaty z ZPAL &. 472111880-01

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest zustéva v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiali a norem nebo piislusnych
predpisti, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dali poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpisii, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 10 (celkem 14)
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na vzorek:

LDPE folie modra
(material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry)

Vysledky zkous$ek specifické migrace latky klasifikované jako NIAS -
specifické migrace do 95% etanolu, (40%2) °C / 10 dni
(vysledky prevzaty z ZPAL &. 472115056-01)

TTems ot

Nazev latky, CAS é&. Jednotka " |vysledek méfeni 2| Nejistota 3 ] Limit
s kit SRR B 7' 0,15 001 | max. 459

Poznamky k tabulce:

1)

vyjadi‘eno v mg latky na kg simulantu

2 symbol ,<" znamena méné nez detekéni limit metody

3 rozéifena nejistota méfenl pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

4 latka neni uvedena v seznamu povolenych latek dle vyhlagky ¢ 38/2001 Sb. a pfiloze | k
Nafizeni komise (EU) 10/2011; odvozeny specificky migraéni limit byl vypo&itdn na zakladé
hodnoty denniho tolerovatelného pifjmu TDI pro danou latku odvozené a uveiejnénée Evropskou
asociaci pro stabilizatory a antioxidanty (ELISANA) — ,Arvin substances — Safety evaluation®

SN
2 C‘%\,
";’j,'/
QE) =1'."'%;?f
wo"én' a an\i\:‘ o
Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace: e

1.
2.

3

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.

Atest zustavéa v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidlit a norem nebo pfislusnych
predpist, avak nejdéle do data platnosti Atestu.

Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky néarodnich nebo EU legislativnich predpisii, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy

Strana 11 (celkem 14)



INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zkusebni laboratoi D2

ATEST ¢&. 472115056-01

Popis a identifikace vzorki:

Evidenéni . ; P Popis predloZzeného
tislo ITC Oznaceni vzorku zakaznikem VEork

LDPE f6lie modra, modra plastova félie

472115056/01 material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + _ \,Fr)iz obr. 1 A
MAXITHEN® HP530847 Modry '

Soutasné se vzorkem dodal zakaznik nasledujici dokumenty:

- Prohlageni o shodé produktu LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 s Nafizenim (EU) & 10/2011 a
Naiizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004, vydané spole¢nosti Respol — D.E.
Quimica Madrid, datované 03/09/2021. Soucasti prohlaseni je informace, Ze produkt neobsahuje
latky omezené specifikaénimi migra&nimi limity.

- Prohlaeni o shod& produktu MAXITHEN® HP530847 Modry s Nafizenim (EU) & 10/2011,
Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 a Resoluci AP(89)1, vydané
spole¢nosti GABRIEL-CHEMIE Bohemia s.r.o. Ceska Republika, datované 26/01/2022 a
01/02/2022. Soucasti prohlaseni je informace o obsahu latek omezenych specifickym migracnim
limitem. Tyto informace byly piedloZeny jako davérné za U¢elem identifikace téchto latek, v dalSim
textu jsou stanovené latky oznacené jako latky €. 1 - 3.

PiedloZzené dokumenty jsou uloZeny v archivu ITC.

Dle informaci od zakaznika se LDPE félie transparentni a modra vyrabi ze stejného materialu, modra
varianta se lidi pouze piidanim barevného koncentratu (MAXITHEN® HP530847 Modry).

Z félii se vyrabi jednoduché vyrobky: pfifezy, satky a pytle. Jednotlivé vyrobky se li8i pouze rozméry a
tvarem.

Zkousky byly provedeny na vzorku LDPE modré folie, vysledky a hodnoceni se vztahuji i na
transparentni variantu a dal§i vyjmenované tvary vyrobku.

Zadani:

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vyrobku uréenych ke styku s potravinami dle Vyhlasky MZd CR
38/2001 Sbh. o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy,
v platném znéni, v souladu se Zakonem 258/2000 Sb. o ochrané veiejného zdravi a o zmené
nékterych souvisejicich zékond, ve znéni pozdéjSich pfedpisi.

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vychazi z evropské legislativy ve smyslu Nafizeni evropského
parlamentu a Rady ES 1935/2004 o materidlech a pfedmétech uréenych pro styk s potravinami a dle
pozadavkl Naiizeni Komise (EU) €. 10/2011 o materidlech a pfedmétech z plasti uréenych pro styk
s potravinami.

Zakaznik poZadoval prodlouzeni atestu ¢ 472111880-01, vydaného Institutem pro testovani a
certifikaci a.s. Zlin dne 31. 1. 2019. Souc¢asné dodal prohlaseni, Ze od doby posledniho testovani
vzorkil vyrobku ,LDPE félie modra, material LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN®
HP530847 Modry” vroce 2019 se na vstupnich surovinach a technologii vyroby nic nezménilo
(datované 21, 2. 2022).

Zakaznik dale dodal prohlaseni spoleénosti TAPEX EU s.ro., ktera je vlastnikem Atestu ¢&.
472111880-01, o souhlasu s postoupenim zminéného atestu a vysledkil v ném uvedenych spole¢nosti
Obaly Javirek s.r.o. (datovane 21. 2. 2022).

Na zakladé vySe uvedenych prohlaseni byly v roce 2022 vybrany pro testovani nasledujici zkousky:
identifikace a stanoveni nizkomolekularnich sloZzek metodou TD-GC-MS, hodnoceni vlivu vzorku na
organoleptické vlastnosti potravin, stanoveni specifické migrace primarnich aromatickych amind

Podminky poufZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest ziistdvd v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiélil a norem nebo prisiudnych
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisi, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tifida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zkusebni laboratoi D2

ATEST ¢&. 472115056-01

metodou LC-MS/MS a kov( a stanoveni specifické migrace tajné latky &. 1 a latky typu ARVIN, CAS ¢&.
96-76-4 v simulantech potravin. Ostatni vysledky testli byly pfevzaty ze ZPAL &. 472111880-01.
Vysledky zkou$ek a hodnoceni specifickych migraci latek omezenych SML dle dokumentace se
vztahuji i na transparentni variantu a dal$i vyjmenované tvary vyrobku.

Odborna stanoviska a interpretace:

Hodnocené vyrobky ,LDPE folie modra a transparentni a jednoduché vyrobky z ni (pfifezy, sacky,
pytle), materidl LDPE RESPOL ALCUDIA PE046 + MAXITHEN® HP530847 Modry“ jsou uréeny pro
piimy kontakt s potravinami.

Pozadavky na vyrobky uréené ke styku s potravinami jsou dané Vyhlagkou ministerstva zdravotnictvi
&. 38/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale vyhl. 38), Nafizenim Komise (EU) ¢&. 10/2011 (dale
nafizeni 10/2011) a Nafizenim Evropského parlamentu a rady 1935/2004 (dale nafizeni 1935).

Obecné pozadavky — vyhl. 38, naiizeni 10/2011, naifzeni 1935:

Vyrobky uréené pro styk s potravinami musi byt vyrobeny tak, aby za obvyklych nebo piedvidatelnych
podminek pouZiti neuvoliiovaly své slozky do potravin v mnozstvich, ktera by mohla ohrozit zdravi lidi
nebo zpUsobit nepfijatelnou zménu ve sloZeni potravin nebo zplsobit zhor§eni organoleptickych
vlastnosti potravin. Provedenymi zkouskami bylo prokédzano, Ze hodnoceny vzorek za podminek
zkousek nezplsobuje zhoreni organoleptickych vlastnosti potravin (viz tabulce na strané 4 tohoto
atestu).

PoZadavky na barevné pigmenty — vyhl. 38, nafizeni 1935:

Barviva a pigmenty musi byt ve vyrobku pevné zakotveny a musi vyhovovat poZadavkim na Cistotu
uvedenym v pifloze & 1 kvyhl. 38, resp. v Rezoluci AP(89)1. Zakaznik pfedlozil dokumentaci
potvrzujici shodu pouZitého barevného koncentratu s témito pozadavky. U pfedloZzeného modrého
vzorku byla provedena migrace barvy do simulantl potravin. Vysledky zkouSeni migrace barvy jsou
uvedeny na strané 9 tohoto atestu.

PoZadavky na vyrobky z plastt — vyhl. 38, nafizeni 10/2011:
Pro vyrobu plastl a vyrobki z plastu uréenych pro styk s potravinami Ize pouzit pouze monomery,

vychozi latky a piisady uvedené v seznamech latek piiloh vyhl. 38, resp. nafizeni 10/2011 a to pfi
respektovani stanovenych omezeni. Zadavatel pfedlozil dokumentaci potvrzujici shodu vstupnich
surovin materidlu vzorku s timto poZadavkem (viz str. 12 tohoto atestu), v&etné informaci ohledné
obsahu latek omezenych specifickym migraénim limitem.

Velikost migrace jednotlivych sloZek z materialll a vyrobki z plasti nesmi prekro¢it specificke migracni
limity (SML) nebo jind omezeni uvedena v seznamu latek. U vzorku byly ovéfeny specifické migrace
latek, jejichZz seznam je uveden na strané 2 tohoto atestu.

Vysledky zkousek specifickych migraci latek omezenych SML dle dokumentace, vCetné podminek
migrace a pouZitych simulantli potravin jsou uvedeny v tabulce na strané 10 tohoto atestu.

V ramci hodnoceni NIAS (nezamérné piidanych latek) bylo metodou TD-GC-MS provedeno stanoveni
nizkomolekularnich latek (potenciondinich degradagnich produkt aditiv) ve hmoté (viz str. 3 tohoto
atestu) a stanoveni specifické migrace identifikované NIAS v 95% ethanolu (viz str. 11 tohoto atestu).

Nasleduijici latka byla ve vzorku identifikovana a poté kvantifikovana ve vyluhu do 95% ethanolu:
- 24-di-tert-butylphenol = Arvin 4, CAS 96-76-4

V ramci hodnoceni rizik byl pro latku Arvin 4 vypogitan odvozeny specificky migracni limit na zaklade
hodnoty denniho tolerovatelného pifjmu TDI pro danou latku. Pro vypocet odvozeného specifickeho
migraéniho limitu byl pouzit princip piijmu potraviny o hmotnosti 1 kg balené v obalu o celkové ploSe

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest z(stava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materiall a norem nebo prislusnych
predpist, avialk nejdéle do data plathosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisii, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zkusebni laboratoi D2

ATEST ¢&. 472115056-01

6 dm? pro osobu o hmotnosti 60 kg. Tolerovatelny denni pfijem byl odvozen a uvefejnén Evropskou
asociaci pro stabilizatory a antioxidanty (ELISANA) — ,Arvin substances — Safety evaluation®.
Stanovené latka NIAS spliiuje aplikovatelny migraéni limit.

Plasty a vyrobky z plastu uréené pro styk s potravinami nesmi uvolifiovat do potravin své viastni sloZky
v mnozstvich presahujicich 10 miligramt na decimetr étvereéni povrchové plochy vyrobku (dale jen
limit celkové migrace). Vysledky zkousek celkové migrace véetné podminek migrace jsou uvedeny
v tabulce na strané 5 tohoto atestu.

Obecna omezeni tykajicl se materialt a pfedmétl z plastt dle Narizeni Komise &. 10/2011/EC:
Piedmety z plastli nesmi uvolfiovat primarni aromatické aminy do potravin nebo simulant(i potravin
v mnozstvich piesahujicich jejich specifické migraéni limity uvedené v piiloze | a Il. DodrZeni
specifickych migra&nich limitd téchto latek bylo ovéfeno experimentéalné a je uvedeno v tabulkach na
stranach 7 a 8 tohoto atestu. Vdechny namérené hodnoty specifickych migraci vyhovuji poZadovanym
limitnim hodnotam.

Dle pfilohy Il nesmi pfedméty z plastli uvoliiovat kovy do potravin nebo simulantii potravin v mnoZstvi
piesahujicich jejich specifické limity uvedené v piiloze Il. Vysledky zkousek specifické migrace kov
jsou uvedeny v tabulce na strané 6 tohoto atestu. V&echny naméfené hodnoty specifickych migraci
vyhovuji poZzadovanym limitnim hodnotam.

Vysledky zkousek celkové a specifické migrace vyhovuji pro nasledujici pouziti vyrobku:

e kontakt po dobu az 30 dni pfi teplotach do 40°C

e v8echny doby skladovani za podminek uchovani v chladu a ve zmrazeném stavu véetné podminek
plnéni za tepla a/nebo zahfati az na 70 °C < T = 100 °C po maximalni dobu t = 120/2*((T-70)/10)
minut

o kontakt se vSemi typy potravin s vyjimkou kyselych potravin, pomér: 60 cm? plochy
vyrobku/100 g (ml) a vice potraviny

Odborna stanoviska a interpretace proved]:
MUDr. Beata Janouskova, dne 15. 3. 2022,

Zavér:

Srovnani zji$ténych hodnot vlastnosti vzorkl s limity Vyhla8ky Ministerstva zdravotnictvi &. 38/2001
Sb. v platném znéni, Nafizenim Komise (EU) & 10/2011 v platném znéni a ¢lankem 3 Nafizeni
Evropského parlamentu a rady 1935/2004 a vyhodnoceni konformity vzorku s témito predpisy je
uvedeno na strané 1 tohoto Atestu.

| L
\W_,.

_ Ing. Dimiel Vit
vedouci laboratofe analytické chemie a mikrobiologie

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkouSenému.
2. Afest z(stdvé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiélii a norem nebo prisiusnych
predpis(l, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pledpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito piedpisy
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